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  چكيده
هاي كامپوزيتي  هاي سفيد كننده ممكن است باعث افزايش ريزنشت در پركردگي ژل :مقدمه
. هاي رزيني مناسب ممكن است ريزنشت را كاهش دهد همچنين استفاده از چسباننده. گردند

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي ميزان ريزنشت در پركردگي كامپوزيتي با كاربرد 
هاي رزيني سلف اچ و توتال اچ نسل پنجم، ششم و هفتم پس از كاربرد ژل سفيد  چسباننده

  .درصد بوده است 35كننده كاربامايد پراكسايد 
دندان كشيده شده گاو،  30در سطح باكال و لينگوال  CLVپس از تهيه حفرات  :ها  مواد و روش

) توتال اچ(هاي رزيني  دهسپس يكي از چسبانن. تقسيم گرديدند) n=  5(گروه  6ها به  دندان
single bond )سلف اچ(، )4و  1هاي  گروه (Prompt L- pop )سلف اچ(و ) 5و  2هاي  گروه (

G. bond )در حفرات استفاده شد و سپس حفرات توسط كامپوزيت )6و  3هاي  گروه ،Z100 
هفته به  در سه نوبت با فاصله زماني يك 6و  5و  4هاي  در مرحله بعد، گروه. ترميم گرديد

قرار داده  opalescence Quickدرصد،  35دقيقه تحت تأثير ژل كاربامايد پراكسايد  30مدت 
 24، به مدت c◦2 ± 55و  c◦2 ± 5مرتبه ترموسايكلينگ در دماي  500ها پس از  نمونه. شدند

ها برش داده شده، نفوذ رنگ  سپس دندان. درصد قرار داده شدند 2ساعت در فوشين بازي 
هاي  ا توسط آزمونه يافته. بررسي گرديد) × 40(استريوميكروسكوپ با بزرگنمايي توسط 

Kruskal- wallis  وMann- whithny  مورد تحليل قرار گرفتند05/0در سطح اطمينان. 

هاي رزيني مختلف و ژل  داري در ريزنشت با كاربرد چسباننده تفاوت آماري معني :ها  يافته
با كاربرد ژل ).  p value= 063/0(ايد پراكسايد مشاهده نگرديد درصد كاربام 35سفيد كننده 

  ).p value=  037/0(اي بيش از مارجين اينسيزالي بود  سفيد كننده، ريزنشت در مارجين لثه
نسل پنجم، ششم (هاي رزيني سلف اچ و توتال اچ  ريزنشت در كاربرد چسباننده :گيري  نتيجه

درصد مشابه بوده، ميزان آن در مارجين  35يد پراكسايد با ژل سفيد كننده كارباما) و هفتم
  .باشد اي بيش از مارجين انسيزالي مي لثه

  ريزنشت - كامپوزيت –ژل سفيد كننده - هاي رزيني چسباننده :ها كليد واژه
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  مقدمه

هاي  چسبانندهريزنشت با كاربرد  موردنتايج بسيار متنوعي در 

 بر]. 1-4[رديده استگزارش گ پژوهشگرانمختلف توسط  رزيني

برقراري باند  ،بر خلاف مينا صورت گرفته، ياه اساس گزارش

به طور روست كه ه ب پايدار و قابل اعتماد به عاج با مشكلاتي رو

زماني كه ]. 5[باشد ميمربوط به خصوصيات ساختاري عاج  هعمد

شود، اسمير لاير برداشته  استفاده مي total etchهاي  از سيستم

هاي عاجي و اكسپوز شدن  نيز با باز شدن دهانه توبولشود و  مي

هاي رزيني و لايه هيبريد  شبكه كلاژني و نفوذ رزين، تگ

تشكيل لايه هيبريد، اساس باند ميكرو . شود تشكيل مي

اگر چه واكنش عامل اچينگ با عاج از . باشد مكانيكال به عاج مي

، اغلب بين گردد طريق اثر بافرينگ مواد معدني و آلي محدود مي

عمق دمينراليزاسيون عاجي و نفوذ رزين اختلاف وجود دارد و با 

تشكيل يك لايه كلاژن بدون ساپورت رزيني و مواد معدني در 

عمق، لايه هيبريد مستعد تخريب هيدروليتيك و ضعف باند 

هاي سلف اچ كه داراي  در حالي كه در سيستم. گردد مي

هستند، لايه اسمير حل منومرهاي اسيدي قابل پليمريزه شدن 

جايي  ند و از آنك شود و يا در حد فاصل باندينگ شركت مي مي

باشد، از كلاپس  كه دمينراليزاسيون عاج و نفوذ رزين همزمان مي

شبكه كلاژني و اكسپوز شدن يك لايه كلاژن بدون ساپورت 

  ].5 ،6[شود جلوگيري مي

اثر چند نوع چسب رزيني تك ] Pradelle]7در پژوهش 

ركيبي و سلف اچ در ميزان ريزنشت در حد فاصل مينا و عاج با ت

وي دريافت كه در مارجين . كامپوزيت مورد ارزيابي قرار گرفت

هاي  هاي رزيني سلف اچ و چسب مينايي، بين ريزنشت چسب

داري  يتفاوت معن ،شود رزيني كه از اسيد فسفريك استفاده مي

در  ]8[همكارانو  Atashدر پژوهشي كه توسط . وجود ندارد

 ,Clear fill SE Bond)جديدهاي يوزقدرت سيل اده مورد

Prim & Bond NT, Xeno, Adper prompt L pop) 
اي ميان  تفاوت قابل ملاحظهكه مشاهده گرديد  ،صورت گرفت

  . وجود ندارد هاي به كار رفتهيوزقدرت سيل اده

پزشكي زيبايي  از طرف ديگر از مهمترين موادي كه در دندان

 .باشند ميهاي سفيد كننده كاربامايد پراكسايد  ژل ،دنكاربرد دار

اين مواد با درصدهاي مختلفي در منزل و مطب مورد استفاده 

  .گيرند قرار مي

درصد، يكي از مواد  35ژل سفيد كننده كاربامايد پراكسايد  

  .باشد مصرفي سفيد كننده در مطب مي

ورت ص ]9[و همكاران Gokayي كه توسط پژوهشدر 

هاي  كاربامايد پراكسايد با غلظت ماده سفيد كنندهنفوذ  ،گرفته

در . همرنگ مورد ارزيابي قرار گرفت هاي مختلف در ترميم

كه هر چه غلظت پراكسايد  مشاهده گرديدبررسي صورت گرفته 

در ميان مواد مختلف . يابد بيشتر باشد، ميزان نفوذ افزايش مي

نفوذ و سيمان آگلاس  پركردگي همرنگ، كامپوزيت كمترين

صورت گرفته  پژوهشدر . اينومر بيشترين نفوذ را داشته است

 با كاربردريزنشت  ،نيز ]10[و همكاران Owensتوسط 

 (Prisma bond 3, Scotch bond 2)هاي رزيني مختلف  چسب

سبب افزايش  ماده سفيد كنندهبررسي شد و مشاهده گرديد كه 

  .شود مپوزيتي ميهاي كا در پركردگيميزان ريزنشت 

ثير ژل سفيد كننده أت مقايسه پژوهش حاضرهدف از 

هاي  پركردگي ريزنشت بر درصد 35كاربامايد پراكسايد 

) نسل پنجم( چسباننده هاي رزيني توتال اچ كامپوزيتي با كاربرد

  .است) نسل ششم و نسل هفتم(سلف اچ و 
  

  ها مواد و روش

ده يتازه كش ورسيزدندان سالم اين 30 ،تجربي پژوهشدر اين 

بودند، فاقد پوسيدگي، سايش، ترك و نقايص ديگر كه شده گاو 

بقاياي از پس از خارج نمودن از استخوان آلوئول مانديبل كاملا 

به وسيله توربين سپس . ندهاي نگهدارنده دندان تميز شد بافت

بر روي سطوح  ،همراه اسپري آب و هوا و با فرز فيشور الماسي

 3عرض مزيوديستالي  با CLVها حفرات  ال دندانباكال و لينگو

 5/1و عمق متر  ميلي 5/2جينجيوالي  ، ارتفاع اكلوزومتر ميلي

حاشيه اكلوزالي حفرات در مينا و حاشيه . تعبيه گرديد متر ميلي

از محل اتصال سمنتوم به تر  پايينتر  ميليم 1اي آنها حدود  لثه

حفره فرز تعويض  5ر پس از تراش ه .داده شدرار ق (CEJ)مينا 

 وشدند  ها به شش گروه پنج تايي تقسيم دندانسپس،  .گرديد مي

توسط  اتترميم حفر هاي چسباننده مختلف، پس از كاربرد رزين

در دو ) Z100 )3M ESPE, St. Paul, MN, USA كامپوزيت

، 4و  1هاي  گروهحفرات در . صورت گرفتلايه با تكنيك مايل 

 Sing L) نسل پنجم(نده توتال اچ هاي چسبان يكي از رزين

bond (3M ESPE, USA)، سلف اچ  5و  2هاي  در گروه  
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و در  Prompt L-POP (3M ESPE USA)) نسل ششم(

  G-Bond)نسل هفتم( all-in-oneسلف اچ  6و  3هاي  گروه

(GC Dent prod.co. Japan)  ها پس  كليه نمونه. شد استفاده

  . دپايان مرحله ترميم پاليش گرديدن

پس از شستشو و خشك نمودن حفره تهيه : (Sb)گروه اول، 

درصد اچ  37ثانيه توسط ژل اسيد فسفريك  15شده، به مدت 

ثانيه به  5ثانيه شسته شد و سپس طي  15گرديد، به مدت 

كه رطوبت اضافي  به طوري. آرامي توسط پوار هوا خشك شد

. ددور شده، سطح عاجي بيش از حد خشك و دهيدراته نگردي

 Single (Sb)سپس بر روي اين سطوح اچ شده، يك لايه 

bond  ثانيه به  20با استفاده از برس قرار داده شد كه بعد از

سپس لايه ديگري از همين ماده به . آرامي توسط هوا خشك شد

ثانيه به  20كار رفت و بلافاصله با هوا پخش شد و به مدت 

 (Coltene, Whaledent, USA)كمك دستگاه نوري هالوژن 

سپس . متر مربع پليمريزه شد ميلي وات بر سانتي 500با شدت 

در دو لايه در حفره قرار داده شد و هر  Z100رزين كامپوزيت 

ثانيه توسط دستگاه لايت كيور  40لايه به مدت 

ميلي  500با شدت  (Coltene Whaledent, USA)هالوژنه

در جهت عمود متري و  ميلي 1وات بر سانتيمتر مربع در فاصله 

  .بر سطح حفره، نور تابانده شد

پس از شستشو و خشك كردن حفره، : (PLP)گروه دوم، 

براي استفاده در حفره  Prompt – L- POP (PLP)باندينگ 

با فشار به بخش قرمز و تاكردن بخش . طبق روش زير تهيه شد

قرمز بر قسمت زرد، محتويات آنها با يكديگر اختلاط يافت و در 

ماده حاصله به . ماده فعال شده توسط اپليكاتور خارج گرديدانتها 

پس . ثانيه با حركت چرخشي بر سطح دندان ماليده شد 15مدت 

ثانيه  10از آن توسط هوا به صورت لايه نازكي در آمد و به مدت 

در خاتمه پس از مشاهده سطح براق ايجاد . با نور سخت گرديد

  .شدند ترميم Z100شده، حفرات با كامپوزيت 

پس از شستشو و خشك كردن حفره، : (GB)گروه سوم، 

در حفره طبق روش زير به كار برده  G-Bond (GB)باندينگ 

ثانيه با  15ابتدا باندينگ با استفاده از برس كوچك به مدت . شد

حركت چرخشي بر روي تمام سطوح حفره ماليده شد، پس از آن 

ثانيه با نور  10مدت  توسط هوا به صورت لايه نازكي در آمد و به

در خاتمه پس از مشاهده سطح براق ايجاد شده، . سخت گرديد

  . ترميم شدند Z100حفرات با كامپوزيت 

مانند گروه اول آماده شد و پس از  اتحفر: گروه چهارم

سپس ژل سفيد . ندپر شد Z100توسط كامپوزيت  Sbكاربرد 

 Opalescence (.Ultradent product Inc. USA)كننده 

Quick  درصد  35كه ژل سفيد كننده كاربامايد پراكسايد

باشد و در مطب كاربرد دارد، در سه نوبت با فاصله زماني سه  مي

دقيقه بر سطح دندان و پركردگي قرار داده شد  30هفته به مدت 

در . و پس از هر نوبت به خوبي توسط جريان شير آب شسته شد

در آب ) ايران -بهداد(باتور ها داخل انكو اين فاصله زماني نمونه

  .درجه سانتيگراد نگهداري شدند 37مقطر و در دماي 

پس از كاربرد  ه،مانند گروه دوم آماده شد اتحفر: گروه پنجم

PLP  توسط كامپوزيتZ100 سپس تحت تأثير ژل . ندپر شد

  .ندقرار گرفت Opalescence Quick (OQ) سفيد كننده

پس از  ه،م آماده شدهمانند گروه سو اتحفر: گروه ششم

سپس تحت تأثير  ند وپر شد Z100توسط كامپوزيت  GBكاربرد 

  .ندقرار گرفت (OQ)ژل سفيد كننده 

بار عمل ترموسايكلينگ بر روي  500بعد از اين مرحله، 

درجه سانتيگراد به  5 ± 2و  55 ± 2دما . ها انجام شد  دندان

علت انجام  .ثانيه بوده است 30ثانيه و فاصله زماني  30مدت 

هاي  ينگ پس از بليچينگ، بررسي تأثير استرسكلعمل ترموسي

  .حرارتي پس از عمل بليچينگ در ريز نشت بوده است

. توسط موم واكس سيل شد ها بعد اپكس دندان در مرحله

ها به غير از ناحيه ترميم  ها در تمامي قسمت سپس سطح نمونه

دو لايه لاك  متري از مارجين حفره توسط تا فاصله يك ميلي

ناخن پوشانده شد تا از نفوذ رنگ به غير از مارجين حفره و ترميم 

 24ها به مدت  پس از خشك شدن لاك، نمونه. جلوگيري شود

بعد از . درصد قرار گرفتند 2ساعت در محلول فوشين بازي 

. ها شسته، تميز گشته، آماده برش شدند گذشت اين زمان دندان

ر جريان آب و در بعد باكولينگوالي از برش توسط تيغه الماسي زي

سپس نفوذ رنگ در مارجين . شد وسط پر كردگي انجام مي

جينجيول و اكلوزال به طور جداگانه زير دستگاه 

توسط دو نفر از ×  40استريوميكروسكوپ با بزرگنمايي 

  .پزشكي بررسي و ثبت گرديد دانشجويان ترم آخر دندان
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بندي  اساس مقياس زير درجهها بر نفوذ رنگ در اطراف ترميم

  : شد

  )0(عدم نفوذ رنگ  -

  نفوذ رنگ به ديواره اگزيال نرسد يا نفوذ ضعيف -
(Slight leakage) 

نفوذ رنگ به ديواره اگزيال برسد و يا فراتر از آن باشد يا نفوذ  -

  (Sever leakage).شديد 

و  Kruskal-wallisهاي  توسط آزمون ها سپس يافته

Mann-whitney 05/0(ورد بررسي قرار گرفت م α =(  

  

  ها يافته

توزيع فراواني درجات ريزنشت سه سيستم چسبنده تحت تأثير 

ژل سفيد كننده و بدون تأثير ژل سفيد كننده در دو مارجين 

آزمون . آورده شده است 1اي در جدول شماره  اينسايزالي و لثه

Kruskal– wallis ثير هايي كه تحت تأ نشان داد كه بين گروه

هايي كه تحت تأثير ژل قرار  و گروه) شاهد(اند  ژل قرار نگرفته

 از نظر ميزان ريزنشت در سطح اينسيزالي) آزمون(اند  گرفته

 شتداري وجود ندا ياي پركردگي تفاوت معن و لثه

)063/0p value <  .( بدون تفكيك نوع سيستم چسبنده، توزيع

اي به وسيله  لثهفراواني درجات ريزنشت در سطح اينسيزالي و 

و  شاهدتفاوت معناداري بين گروهاي  Mann-whitneyآزمون 

با كاربرد آزمون ). p value=  037/0(آزمايش را نشان داد 

Kruskal– wallis هاي  براي مقايسه كلي ريزنشت در گروه

SB  وGB  وPLP داري مشاهده  يبدون تأثير ژل، تفاوت معن

ن مقايسه ريزنشت در همچني). p value=  35/0( نگرديد 

با تأثير ژل سفيد كننده نيز تأثير  PLPو  GBو  SBگروههاي 

اگر چه ميزان ). p value=  766/0(داري را نشان نداد  يمعن

و چه در  شاهدهاي   اي چه در گروه ريزنشت در سطوح لثه

  داري نداشت  يهاي مورد آزمايش تفاوت آماري معن  گروه

)198/0  =p value(، نظر كلينيكي در گروه آزمايش  ولي از

اگر چه ميزان ريزنشت سطوح . ميزان ريزنشت افزايش يافته بود

هاي مورد  و چه در گروه شاهدهاي  اينسيزالي چه در گروه

) p value=  247/0(داري نداشت  يآزمايش تفاوت آماري معن

ولي از نظر كلينيكي در گروه آزمايش ميزان ريزنشت افزايش 

اي در هر شش  ون تفكيك سطوح اينسيزالي و لثهبد. يافته بود

داري مشاهده  ياز نظر آماري تفاوت معن شاهدگروه آزمايش و 

گروه آزمايش  ،ليكن از نظر كلينيكي و) p value=  374/0( نشد

  .ميزان ريزنشت بيشتري نشان داد

  

  بحث

ها با كاربرد  برقراري و حفظ سيل مارجينال در ترميم

فاكتور اساسي در استفاده از اين مواد  ،هاي رزيني چسباننده

تواند باعث كاهش عوارض ريزنشت در  كه مي ،باشد مي

سه دسته از  پژوهش،در اين  ].4[هاي كامپوزيتي گردد ترميم

نسل پنجم، ششم و (هاي رزيني توتال اچ و سلف اچ  چسباننده

هاي رزيني نسل هفتم كمترين  چسباننده .بررسي شدند) هفتم

هاي رزيني نسل پنجم بيشترين  چسباننده وشت ميزان ريزن

هاي رزيني نسل ششم   چسباننده .ميزان ريزنشت را نشان دادند

از لحاظ ها يافتهاين . بين دو نسل مذكور را نشان دادند نتايجي ما

  .دار نبوده است يآماري معن

هاي رزيني عاجي بر ريزنشت  ثير انواع چسبانندهأدر رابطه با ت

و  Pradelle. متعددي صورت گرفته است هاي پژوهشنيز 

هاي رزيني عاجي بر  ثير چسبانندهأپيرامون ت] 8[همكاران

عاج به پژوهش پرداختند و تفاوت قابل  –ريزنشت حد فاصل مينا

اچ و  هاي رزيني سلف اي از نظر ريزنشت بين چسباننده ملاحظه

 روند در هاي رزيني كه همراه اسيد فسفريك به كار مي چسباننده

حاضر  هاي پژوهش يافتهكه با  ،مينا و عاج اكلوزالي مشاهده نشد

  .همخواني دارد

خارج دهاني كه با استفاده از  هاي پژوهشدر بسياري از 

له انتقال عفونت به أمس ،گيرد هاي كشيده شده صورت مي دندان

هر كدام . هاي قابل انتقال توسط خون مطرح است ويژه عفونت

ت زدايي نيز ممكن است به نحوي بر هاي مختلف عفون از روش

ثيرگذار باشد، به عنوان مثال ضد عفوني أها ت روي خواص دندان

  باعث تفاوت قابل ملاحظه ممكن استها با فرمالين  دندانكردن 

به علاوه چون . هاي تازه كشيده شده گردد ريزنشت با دندان

مدت  ،هاي كشيده شده وجود ندارد امكان تهيه همزمان دندان

گر  ها نيز به عنوان يك متغيير مداخله زمان نگهداري دندان

به دلايل ذكر شده جهت جلوگيري از انتقال . شود محسوب مي

هاي تازه كشيده  عفونت و دسترسي سريعتر و همزمان به دندان

  ارج ـخ ايـه پژوهشمانند بسياري از  پژوهش نيزن ـدر اي ،دهـش
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  گروهها ميزان ريزنشت در كليه .1جدول 

 

surface adhesive Groups Count leakage Total 

  
No gel   /   With 

gel % no leak Slight Sever  
gingival Single bond no gel Count 5 0 5 10 

   % 50.0% 0% 50.0% 100.0% 
  with gel Count 4 0 6 10 
   % 40.0% 0% 60.0% 100.0% 
  Total Count 9 0 11 20 
  % 45.0% 0% 55.0% 100.0% 
 Prompt L POP no gel Count 7 0 3 10 
   % 70.0% 0% 30.0% 100.0% 
  with gel Count 5 0 5 10 
   % 50.0% 0% 50.0% 100.0% 
  Total Count 12 0 8 20 
  % 60.0% 0% 40.0% 100.0% 
 G Bond no gel Count 7 0 3 10 
   % 70.0% 0% 30.0% 100.0% 
  with gel Count 5 0 5 10 
   

 
% 50.0% 0% 50.0% 100.0% 

  Total Count 12 0 8 20 
  % 60.0% 0% 40.0% 100.0% 

incisal Single bond no gel Count 7 0 3 10 
   % 70.0% 0% 30.0% 100.0% 
   

with gel 
Count 6 0 4 10 

   % 60.0% 0% 40.0% 100.0% 
  Total Count 13 0 7 20 
  % 65.0% 0% 35.0% 100.0% 
 Prompt L POP no gel Count 8 0 2 10 
   % 80.0% 0% 20.0% 100.0% 
   

with gel 
Count 7 0 3 10 

   % 70.0% 0% 30.0% 100.0% 
  Total Count 15 0 5 20 
  % 75.0% 0% 25.0% 100.0% 
 G Bond no gel Count 9 0 1 10 
   % 90.9% 0% 10.0% 100.0% 
   

with gel 
Count 7 0 3 10 

   % 70.0% 0% 30.0% 100.0% 
  Total Count 16 0 4 20 
  % 80.0% 0% 20.0% 100.0% 
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-  14[ر گاو استفاده شده استوهاي اينسيز از دندان ديگر دهاني

هاي گاو  نيز نشان دادكه دندان ]15[Fitchie پژوهش]. 11

 هاي پژوهشهاي انسان در  جانشين قابل قبولي براي دندان

كه نشان دادند  Hasegawaو   Leirskar.باشد آزمايشگاهي مي

هاي  ها بر كارآيي سيستم خواص مكانيكي كامپوزيت رزين

ميزان  زني ]18[Retief ].16، 17[ثير داردأچسبنده عاجي ت

انقباض پليمريزاسيون، ضريب انبساط حرارتي و جذب آب 

 .داند ثر ميؤاي و ريزنشت ترميم م بهكامپوزيت را در ايجاد درز ل

 يها از كامپوزيت در تمام گروه پژوهش حاضربه همين جهت در 

(Z100)  مورد استفاده  ها پژوهشاستفاده شده است كه در اكثر

  .گيرد قرار مي

Pazinatto]19 [ پژوهشيدر مورد سيكل ترموسايكلينگ 

ر ميزان صورت داد و ميزان اثر تعداد سيكل ترموسايكلينگ را ب

هاي كامپوزيتي بررسي نمود و دريافت كه  ريزنشت ترميم

ارتباطي بين افزايش تعداد سيكل ترموسايكلينگ و افزايش ريز 

دريافت كه ] Bedran- de- Cartro]20. نشت وجود ندارد

هاي مكانيكي و يا تركيبي از هر  loadهاي حرارتي و يا سيكل

داري  يثير معنأاند تاز نظر آماري بر ريزنشت و استحكام ب ،دو

 Load cyclingبه بررسي تأثير ] 21[و همكاران Mitsui. ندارند

هايي با كاربرد دو سيستم متفاوت  اي ترميم بر ريزنشت لبه

 Loadنتيجه پژوهش آنها نشان داد كه . باندينگ عاجي پرداختند

cycle  هاي سلف اچ و تك  بر ريزنشت سيستم ،5000به ميزان

به منظور نزديك شدن به محيط دهان  .نداردتأثيري اي  شيشه

وارد كردن استرس حرارتي با عمل  ،حاضر پژوهشدر 

ها صورت گرفت و به منظور بررسي  ترموساكيلينگ در نمونه

عمل ترموسيكلينگ  ،ثير استرس حرارتي پس از عمل بليچينگأت

  .گرفت انجامپس از كاربرد ژل سفيد كننده 

در ريزنشت  conditioning در رابطه با نقش تهيه حفره و

اين نتيجه رسيدند كه محل به ] 22[و همكاران Kihn ،ها ترميم

به صورت قابل  conditioningتهيه حفره، متد تراش و عامل 

ارزيابي ميزان ميكروليكيج در  .توجهي بر ميزان ريزنشت اثر دارند

هاي رزيني  هاي چسباننده با استفاده از سيستم Vترميم كلاس 

پژوهش ديگري بود كه توسط  ،ي و سلف اچتك ظرف

France]23 [هاي  در ميزان ريزنشت ميان سيستم و انجام شد

تفاوت  ،چسباننده وقتي كه عامل اچ كننده استفاده نشده بود

حفرات  ،حاضر پژوهشدر  .نگرديد آماري چشمگيري مشاهده

CLV ميزان ريزنشت با كاربرد  .به فرم استاندارد آماده گرديد

   .وهاي مختلف، تفاوت قابل توجهي از لحاظ آماري نداشتيزاده

Atash]9 [ يو جديد از جمله زقدرت سيل چهار اده مورددر

آماري از لحاظ يو نسل ششم و هفتم پژوهشي انجام داد كه زاده

تفاوت  ،كار رفتهه ميان قدرت سيل اين چهار سيستم چسباننده ب

حاضر  پژوهش هاي يافتهكه با  مشاهده نشد يا قابل ملاحظه

  .مطابقت دارد

Owens]24 [ ميزان ميكروليكج مورد ديگري در  پژوهشدر

يوهاي زاي از اده نمونه( I. bondهاي عاجي دريافت كه  مارجين

يوهاي توتال اچ و هم در ميان زنسبت به ادههم ) نسل هفتم

هاي  يافتهگروههاي سلف اچ ريزنشت كمتري داشت كه با 

كه  G Bond ما نيز ازكه چرا  .دحاضر همخواني ندار پژوهش

. ، استفاده كرديمباشد مشابه تركيب باندينگ فوق مي

Salim]25[ اي ميان ريزنشت  تفاوت آماري قابل ملاحظه

و چه در  ييوهاي سلف اچ و معمولي چه در مارجين اكلوزالزاده

نيز، پركردگي  پژوهش در اين .اي مشاهده نكرد هاي لثه مارجين

ثير ژل سفيد كننده أنظر از اينكه تحت ت رفص(هاي كامپوزيتي 

از لحاظ آماري ) قرار گرفته باشنددرصد  35كاربامايد پر اكسايد 

  .داري نداشتند يتغيير معن

Chan]26 [هايي كه در همه  با انجام آزمايش بر روي دندان

آنها از سيستم چسبنده نسل چهارم استفاده شده بود دريافت كه 

به ] Yazici]8. از لبه مينايي بيشتر استاي  ريزنشت در لبه لثه

هاي مختلف باندينگ نسل حاضر از  ثير سيستمأدرباره تپژوهش 

. هاي كامپوزيت رزين پرداخت جمله بر ريزنشت ترميم

داري بين ريزنشت  يتفاوت معنكه وي نشان داد  هاي پژوهش

اما در ديواره  ،اي وجود دارد هاي مختلف در ديواره لثه گروه

 پژوهشكه در  در حالي .داري ديده نشد يي تفاوت معناكلوزال

اي بيش از   ها ميزان ريزنشت در ديواره لثه در همه گروه ،حاضر

در لبه  مورد استفاده،ديواره اينسيزالي بود و سه چسباننده رزيني 

  .ندتري را در مقايسه با لبه عاجي بر قرار كرد مينايي سيل مناسب

 حاضر زماني پژوهشدر  ،هنظر از نوع سيستم چسبند صرف

 Opalesanceثير ژل سفيد كننده أها تحت ت كه پركردگي

Quick 35% البته  .ميزان ريزنشت افزايش يافت ،قرار گرفتند

  .دار نبود يثير از لحاظ آماري معنأاين ت

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


  دكتر فرحناز شرف الدين و همكار  بررسي ميزان ريزنشت در پركردگي كامپوزيتي

 73  1387 تابستان، 2 ، شماره4پزشكي اصفهان، دوره  مجله دانشكده دندان

د كه دكلسيفيكاسيون شديد دننشان دا اه پژوهشبرخي از 

شود  كلاژن مي هاي عاج با اسيد فسفريك باعث تخريب فيبريل

هاي رزيني  و اچينگ با اسيد فسفريك قبل از كاربرد چسباننده

]. 27، 28[شود سلف اچ باعث كاهش استحكام باند به عاج مي

بقاياي لايه اسمير و انحلال عاج زيرين ممكن است خواص 

هاي رزيني كيور شده را تضعيف نمايد و دوام  فيزيكي چسباننده

يد اين امر بتواند ميزان ريزنشت را و شا ]29[باند را كاهش دهد

اي حاصل  حاضر چنين نتيجه پژوهشدر البته . افزايش دهد

كه جزء چسبندهاي نسل پنجم  SBحاضر  پژوهشدر . نگرديد

، بيشترين ردو نياز به اچينگ به وسيله اسيد فسفريك دا است

در اين گروه  در اين زمينه هم  ؛ميزان ريزنشت را دارا بود

  .مشاهده نگرديد يدار يي معناختلاف آمار

توان به اين نتيجه  حاضر مي هاي پژوهش يافتهبا توجه به 

هاي  هاي كامپوزيتي با استفاده از چسباننده رسيد كه پركردگي

، Single bond)، Prompt- L-Popرزيني توتال اچ و سلف اچ 

(G. Bond از نظر ميزان ريزنشت تفاوت  ها كار رفته در نمونهه ب

ثير ژل سفيد أهمچنين زماني كه تحت ت .رندداري ندا يعنآماري م

قرار  Opalesance Quick درصد 35كننده كاربامايد پراكسايد 

داري  يگرفتند نيز ميزان ريزنشت از لحاظ آماري تفاوت معن

هاي سفيد  ثير ژلأبنابراين در مقابل ريزنشت تحت ت. نيافت

يني نسل جديد هاي رز چسباننده ،در مطبمورد استفاده كننده 

  . دنباش مينسبت مقاومي به مواد 

هاي دنداني در چند مقطع صورت  كه برش در صورتي

ه گرديد، اما ب گرفت نتايج دقيقتري از ريزنشت حاصل مي مي

دليل كم عرض بودن دندان گاو و محدود بودن امكان انجام 

همچنين . برش، اين عمل تنها در يك مقطع صورت گرفت

ثير ژل سفيد كننده كاربامايد أدر زمينه ت اندكيهاي  پژوهش

هاي همرنگ موجود  پراكسايد بر ميزان ريزنشت در ترميم

با  ،وسيعتر هاي پژوهشبراي انجام را باشد كه زمينه مناسبي  مي

كاربرد درصدهاي متفاوت كاربامايد پراكسايد كه در منزل و 

  .سازد فراهم مي ،دنمطب مورد استفاده قرار مي گير

  

  گيري نتيجه

كاربرد ژل كاربامايد پراكسايد  ،اساس بررسي صورت گرفته بر

كار ه ها ب كه در مطب به منظور سفيد كردن دنداندرصد،  35

هاي كامپوزيتي در صورت كاربرد  شود، در پر كردگي برده مي

هاي رزيني سلف اچ و توتال اچ نتايج مشابهي را   چسباننده

اي از مارجين اكلوزالي  ثهداراست و ميزان ريزنشت در مارجين ل

  .بيشتر است
  

   قدرداني

از سركار خانم دكتر سهيلا شقاقيان متخصص پزشكي اجتماعي 

  .شود به دليل همكاري ارزنده ايشان سپاسگزاري مي
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Evaluation of micro leakage in composite restoration by using self etch 
and total etch adhesive agents after using 35% carbamide peroxide 

bleaching gel 
 

Farahnaz Sharafeddin *, Mohammad Yaser Varachehre  

  
Abstract 
Introduction: Bleaching gel may increase micro leakage in composite restorations. Also by using 
proper adhesive agents, micro leakage will be reduced. The aim of this study was to evaluate the 
micro leakage of composite restoration by using self etch and total etch (fifth, sixth and seventh 
generation) of adhesive agents after using 35% carbamide peroxide gel. 
Methods and Materials: After preparation of CLV cavity in the buccal and lingual surface of 30 
extracted bovine teeth, the teeth were divided to six groups. (n = 5) Then one of the adhesive 
agents, Single bond (self etch, groups 1 and 4), prompt L- POP (total etch, groups 2 and 5), G 
Bond, (Self etch Group 3 and 6) were used in the cavity and then restored with Z100 composite. 
Then groups 4, 5 and 6 were exposed to 35% carbamide peroxide gel three times for 30 minutes 
each time. The specimens were termocycled in 5 ± 2◦C and 55 ± 2◦C c for 500 times and stored in 
basic fusing for 24 hours. Then the teeth were sectioned and dye penetration was evaluated by 
Stereomicroscope (× 40). The results were analyzed by suing kraskal- wallis and Man- whithny 
tests (α < 0.05).  
Results: Ther was no significant difference in micro leakage after using different adhesive and 35% 
carbamid peroxide bleaching gel (p value =0.63). Micro leakage in gingival margin was higher 
than incisal margin (P value = 0.037). 
Conclusion: By using total etch and self etch (5th, 6th, 7th generation) of adhesive agents and 35% 
cabamid peroxide gel, micro leakage was similar and micro leakage in gingival margin was higher 
than incisal margin. 
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