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  چكيده

سمان نقش مهمي در . گيرد ها به وسيله عواملي متعددي تحت تأثير قرار مي گير پست :مقدمه
هدف اين پژوهش، تعيين و مقايسه ميانگين گير .كند افزايش گير و توزيع استرس ايفا مي

ع سمان زينك فسفات، پلي كربوكسيلات، گلاس آينومر و سمان پست ريختگي با چهار نو
  .رزيني بود

دندان پرمولر به طور  40آزمايشگاهي، تعداد  - در اين پژوهش تجربي :ها  مواد و روش
الگوي . درمان ريشه شدند  step backتايي تقسيم و به روش 10تصادفي به چهار گروه 

هر گروه با يكي از . ياژ بيس متال ريخته شدندها تهيه و با استفاده از آل اكريليك پست
. هاي زينك فسفات، پلي كربوكسيلات، گلاس آينومر و يا سمان رزيني، سمان شدند سمان

اطلاعات به . هاي سمان شده توسط ماشين كشش دارتك اندازه گيري شد ميزان گير پست
 05/0اطمينان  در سطح Tukeyدست آمده توسط آزمون آناليز واريانس يك طرفه و تست 

 .مورد تحليل آماري قرار گرفت

هاي  آزمون آماري آناليز واريانس يك طرفه نشان داد كه بين ميانگين گير پست :ها  يافته
و )  p value= 006/0(داري وجود دارد  هاي مذكور تفاوت معني ريختگي سمان شده با سمان

سمان پلي كربوكسيلات و مشخص شدكه بين گروه  Tukeyبعد از بررسي تكميلي با تست 
هاي  ميانگين گير پست). = p value 01/0(دار بود  گروه سمان زينك فسفات اختلاف معني

همچنين . هاي سمان شده با زينك فسفات بود سمان شده با پلي كربوكسيلات بيشتر از پست
و  )= p value 012/0(دار بود  بين گروه سمان رزيني و گروه پلي كربوكسيلات نيز اختلاف معني

هاي سمان شده با  هاي سمان شده با پلي كربوكسيلات بيشتر از پست ميانگين گير پست
  .رزيني بود

در اين پژوهش، استفاده از سمان پلي كربوكسيلات در مقايسه با زينك فسفات  :گيري  نتيجه
لحاظ  اي از هاي ريختگي همراه بود، اما تفاوت قابل ملاحظه با قدرت گير بيشتري براي پست

  .هاي پلي كربوكسيلات، گلاس آينومر و رزين وجود نداشت گير بين سمان
  گير، پست ريختگي، سمان :ها كليد واژه
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  مقدمه

هاي اندو شده به ترميم با پست و كور نياز دارند تا  بيشتر دندان

عملكردي در حد قابل قبول داشته، سلامت آنها نيز حفظ 

پست و كور در ترميم  علت اصلي استفاده از]. 1-3[گردد

هاي ترميم شده، تأمين گير ماده كور و افزايش استحكام  دندان

هاي متعدد و  سيستم]. 4، 5[باشد دندان در برابر نيروهاي برشي مي

پست پيش : متنوعي از پست و كور موجود است كه عبارتند از

ساخته و مواد كور پيش ساخته، پست و كور ريختگي و پست 

اي  پست و كور ريختگي تاريخچه]. 6[ر ريختگيپيش ساخته و كو

پست . پزشكي ترميمي دارد طولاني از كاربرد موفق در دندان

هاي  ريختگي استحكام و انطباق بيشتري نسبت به پست

ها به وسيله عواملي مانند  گير و ثبات پست]. 4[ساخته دارد پيش

ژئومتري آماده سازي كانال، طول پست، قطر پست، خصوصيات 

ي پست و نوع سمان استفاده شده تحت تأثير قرار سطح

سمان كردن، نقش مهمي در افزايش گير، توزيع ]. 7-10[گيرد مي

هاي بين پست و دندان بازي  استرس و سيل كردن بي نظمي

قابليت يك سمان براي نگهداري پست ممكن است ]. 11[كند مي

هايي ها گير ن همه پست]. 12، 13[آگهي ترميم را تعيين كند پيش

خود را با سمان كردن داخل يك كانال آماده شده به دست 

ها براي  در حال حاضر، طيف وسيعي از سمان]. 14-16[آورند مي

ها نتايج متناقضي را در  پژوهش. اين منظور در دسترس هستند

ها ارايه  رابطه با عملكرد انواع مختلف سمان درگير پست

هاي  لف در گير پستهاي مخت قابليت سمان]. 13، 17[اند داده

دنداني به خواص مكانيكي، دوام سمان، قابليت چسبندگي سمان 

به سطوح مربوط، شكل ظاهري پست و كانال آماده شده مربوط 

هايي كه در حال حاضر براي ترميم  سمان]. 14، 18، 19[باشد مي

زينك فسفات، پلي : ها در دسترس هستند عبارتند از دندان

مر، گلاس آينومرهاي اصلاح شده با كربوكسيلات، گلاس آينو

  ].12، 20...[هاي رزيني و  رزين، كامپومرها و سمان

Morgano  وBrackett]12 [ نشان دادند كه مزاياي

 اين. يك از اين مواد وجود دارد مشخص و معايب ذاتي براي هر

هاي پلي كربوكسيلات و  بيان كردند كه سمانپژوهشگران 

طبق . كنند ضعيفي با عاج برقرار ميگلاس آينومر پيوند شيميايي 

اي  هاي پلي كربوكسيلات پس از فشار دوره سمانآنان، گزارش 

دهند كه در مقايسه با زينك فسفات و  تغيير شكل پلاستيكي مي

هاي گلاس آينومر  سمان. گلاس آينومر قابليت گير كمتري دارد

معمول به چند روز زمان براي رسيدن به حداكثر قدرت به طور 

ها  انتخاب آنها را به عنوان سمان براي پستامر اين  .ياز دارندن

  ].12، 13[سازد نامناسب مي

هاي گلاس آينومر اصلاح شده با رزين براي  هر چند سمان

اما قادر به جذب آب و  ،اند ها پيشنهاد شده سمان كردن پست

سمان زينك  ،براي چند دهه]. 12[باشند انبساط با گذر زمان مي

اما بر روي . مان استاندارد طلايي بوده استس ،فسفات

اي صورت گرفته  گسترده هاي پژوهشهاي رزيني هم  سمان

هاي ريشه را با استفاده  موضوع گير پست پژوهشچندين  .است

  اند قرار داده بررسيهاي رزيني چسبنده مورد  از سمان

كه  ندا نشان داده ها پژوهشبرخي از ]. 12 ،13، 21 ،22[

زيني در مقايسه با سمان زينك فسفات قابليت گير هاي ر سمان

با اين حال ]. 13 ،14، 17، 23 ،24[دنها دار بيشتري براي پست

اساس استرس انقباضي و سختي كار با  ديگر بر هاي پژوهش

]. 15 ،16، 25 ،26[دنده سمان رزيني نتايج متناقضي را نشان مي

احتمال عدم فشار انقباضي به جدا شدن سمان از عاج و افزايش 

موفقيت سمان رزيني فسفات متاكريلات در كانال ريشه منجر 

به علاوه مشكلات مربوط به كاركردن با اين مواد ]. 16[شود مي

شود،  هنگام سمان رزيني منجر مي كه به پليمريزه شدن زود

ها در داخل كانال جلوگيري  از نشست كامل پست ممكن است

  ]. 15[كند

هاي ريختگي سمان  گير پست مقايسه پژوهش،هدف اين 

پلي كربوكسيلات، گلاس  ،شده با چهار سمان زينك فسفات

  .باشد آينومر و سمان رزيني مي

  

  ها مواد و روش

دندان پرمولر  40 تعداد ،آزمايشگاهي -تجربي پژوهشدر اين 

در محلول نرمال سالين  ،فك پايين كه به تازگي كشيده شده

. ونه مورد استفاده قرار گرفتندنگهداري شده بودند، به عنوان نم

 2/0ساعت در محلول  24ها قبل از شروع كار به مدت  نمونه

درصد تيمول قرار داده شدند و سپس سطوح آنها از بقاياي 

 هدر ادام .احتمالي پريودنشيوم، پلاك دنداني و جرم پاك شد

ها در محلول نرمال سالين و در دماي اتاق  نمونه ،مراحل كار

  . ندنگهداري شد
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مورد استفاده قرار  پژوهشهايي كه در اين  دندان هطول ريش

 محدودهاتصال مينا و سمان از سمت لبيال در  هاز ناحي ،گرفتند

كنار گذاشته بودند كوتاهتر كه ي يها دندان. متر بود ميلي 1±16

  .شدند

قسمت كرونالي هر دندان به طور عمود بر محور طولي 

 هقسمت فاسيال به وسيل CEJمتر بالاتر از  ميلي 2 به قريب

يك سطح مسطح در قسمت  تاديسك الماسي برش داده شد 

ها تحت درمان  سپس تمام دندان. كرونال دندان به دست آمد

با تكنيك  ها ن پس از تكميل درمان ريشه دندا. قرار گرفتند

stepback، 12ها معادل  طول فضاي پست در تمام نمونه 

حفظ مقدار كافي  متر در نظر گرفته شد كه علاوه بر يميل

گوتاپركا در انتهاي ريشه و عدم تداخل در سيل آپيكالي، 

براي آماده سازي ]. 27[نشستگاه مناسبي براي پست فراهم شود

 ,Peesoreamer) اين فضا ابتدا از ريمرهاي پيزوي

Dentsplay, Balalgues, Swiss) در سرعت  5تا  2 هشمار

شد، سپس با استفاده از  ميمتر استفاده  ميلي 12 تا عمقكم و 

دهي  شكل ،3 و 2 هكانال شمار هدريل مخصوص شكل دهند

  .گرديد ميفضاي پست كامل 

 ،براي آماده سازي الگوهاي اكريليك پست و كور ريختگي

ابتدا براي هر دندان اسپروي پلاستيكي كه منطبق بر كانال بود 

آماده و سپس كانال  ،شد شده وارد ميو تا انتهاي كانال آماده 

. گرديد ميآغشته به وازلين مخصوص دورالي چرب  هتوسط پنب

 Duralay, Reliance(آكريل  بعد از اين مرحله منومر و پليمر

Dental Worth, USA( با قوام مناسب در گوده آماده شده، 

ن و مابقي آكانال وارد  همقداري از آن با استفاده از سوند به دهان

داخل  قرار داده وبخش خارجي اسپروي پلاستيكي  بر روي

سپس قسمت تاجي يا كور كه در انتهاي آن  .شد ميده بر كانال

بعد از . شد ميپلاستيكي بود، با همين ماده شكل داده  هيك حلق

آماده شدن الگوهاي آكريلي، به روش معمول سليندرگذاري 

 Supercast np–Thermabond)توسط آلياژ بيس متال  ه،شد

alloy Mfg, Los Angeles, USA) ريخته شدند.  

ها،  بر روي دندانها  پس از اطمينان از نشست كامل پست

داخل  ،ها قبل از سمان كردن پست. سطح آنها سندبلاست گرديد

  .كامل تميز گرديدبه طور آغشته به الكل  هپنب هها به وسيل كانال

 4ت تصادفي به نمونه آماده شده تا اين مرحله به صور 40

هاي ريختگي هر گروه به  پست. تايي تقسيم شدند 10گروه 

سمان مورد بررسي به صورت زير سمان  يكي از چهار هوسيل

  : گرديدند

ها از سمان زينك  در گروه اول براي سمان كردن پست

 ,Harvard cement, Harvard Dental, GmBH( فسفات

Berlin, Germany (كردن هر پست،  براي سمان .استفاده شد

اي قرار  قطره مايع روي بلوك شيشه 6مقدار يك پيمانه پودر و 

سپس توسط اسپاتول پودر به شش قسمت تقسيم و  ،داده شده

ثانيه روي سطح وسيعي  20قسمت اول پودر با مايع به مدت 

سپس بقيه پودر مرحله به مرحله به مخلوط . گرديد ميمخلوط 

هر بار كه . يافت ميط ادامه و عمل اختلاشد  مياصلي اضافه 

اسپاتول قوام سمان  هبه وسيل ،گرديد پودر اضافه شده مخلوط مي

 گرفت و زماني كه مخلوط به قوام مناسب مورد بررسي قرار مي

 ،رسيد، مقداري از سمان توسط سوند درون كانال برده شده مي

پست با نيروي  ه،شد مقداري از آن نيز به انتهاي پست زده 

  .شد ميرون كانال دندان نشانده متوسط د

 ها از سمان پلي در گروه دوم براي سمان كردن پست

 ,Zinc poly carbocxylate cement( كربوكسيلات

Harvard Dental, GmBH, Berlin, Germany ( استفاده

. شد ميگرم مايع مخلوط  1گرم پودر با  9/2به اين منظور . شد

(هاي  به اين صورت كه پودر به قسمت
8

1، 
8

1، 
4

 و 1
2

تقسيم  )1

. گرديد ميابتدا قسمت بزرگتر به مايع اضافه و مخلوط  ،شده

شد تا قوام  ميهاي كوچكتر به مخلوط قبلي اضافه  سپس قسمت

براي هر مورد  دعمل مخلوط كردن باي. آمد دست ميه مناسب ب

پس از آماده شدن سمان، سمان . انجاميد ثانيه به طول مي 60

  . ها مشابه گروه قبل انجام گرفت كردن پست

ها از سمان گلاس  در گروه سوم براي سمان كردن نمونه

 Glasss inomer luting & lining cement, GC)آينومر

corporation, Tokyo, Japan) سازي براي آماده  .استفاده شد

يك پيمانه پودر از آن  ،سمان، ابتدا ظرف پودر تكان داده شده

قطره مايع  2روي اسلب قرار داده و در مقابل آن  ،برداشته شده

كامل به طور سپس پودر و مايع با اسپاتول . شد ميريخته 
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پس از آماده . دقيقه بود 1زمان مخلوط كردن . گرديد مخلوط مي

  .مشابه گروه اول انجام گرفتها  شدن سمان، سمان كردن پست

ها از سمان رزيني  در گروه چهارم براي سمان كردن نمونه

)Panavia F 2.0-Kurary, Osaka, Japan (به . استفاده شد

  پرايمر EDاين ترتيب عمل شد كه ابتدا دو قطره 

)Panavia F 2.0 ED primer-Kurary, Osaka, Japan (

را در داخل ظرف  Bع و يك قطره از ماي Aيك قطره از مايع 

ديواره كانال  .شد مخصوص ريخته، با برس مربوط مخلوط مي

سپس از مخلوط به . گرديد توسط مخلوط آماده شده آغشته مي

ثانيه با هوا اضافات ماده  20ديواره داخلي كانال زده شده، پس از 

خمير بود به طول  2ماده سمان كه به صورت . شد دور مي

ثانيه  40شد و به مدت  رار داده ميمساوي روي پد مخصوص ق

سپس مقداري از مخلوط به . گرديد هر دو خمير با هم مخلوط مي

شد و مقداري به انتهاي  وسيله نوك سوند داخل كانال برده مي

پست زده شده، پست به آرامي در داخل كانال به طور كامل 

بعد از نشست كامل پست و بيرون زدن اضافات با . شد نشانده مي

 Coltolux II, Coltene Brilliant)تگاه لايت كيوردس

Estheticlinc, Berlin, Germany) . ثانيه عمل  20به مدت

ها و  بعد از اتمام سمان كردن همه نمونه. شد كيورينگ انجام مي

ها در محلول نرمال سالين و  تا آماده شدن براي آزمون، نمونه

ها در داخل  نهقبل از آزمون، نمو.قرار داده شدند C◦37دماي 

) سرنگ تزريق يك بار مصرف(متر  سانتي 2به قطر  PVCرينگ 

 Meliodent, Heraeus, Kulzer(با استفاده از اكريل فوري 

GmbH, Wehrheim, Germany ( به وسيله سورويور(Ney 

dental surveyor, Dentsplay, Balalgues, Swiss)  به

ها به طور كامل  اي مانت گرديدند كه محور طولي دندان گونه

. موازي به محور رينگ بوده، دندان در وسط رينگ قرار داشت

ها جهت اعمال نيروي كششي در دستگاه دارتك  سپس نمونه

)TLCLO, Dartec series, Surrey, England ( قرار داده

متر در دقيقه  ميلي 5ها نيروي كشش با سرعت  شدند و به نمونه

شد، اعمال نيرو  دندان جدا ميشد و تا زماني كه پست از  وارد 

در لحظه جدا شدن ميزان نيرو توسط دستگاه ثبت . يافت ادامه 

اطلاعات به دست آمده توسط آزمون آماري آناليز . گرديد مي

ويرايش  SPSSافزار  در نرم Tukey –testواريانس يك طرفه 

هاي  در آزمون. مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت 5/11

  .درصد مد نظر بوده است 95ضريب اطمينان انجام شده، 

  

  ها يافته

ميانگين ميزان گير مربوط به چهار گروه مورد پژوهش در جدول 

  .ارايه گرديده است 1شماره 

آزمون آماري آناليز واريانس يك طرفه نشان داد كه بين 

هاي  هاي ريختگي سمان شده با سمان ميانگين گير در پست

).  p value= 006/0(ود دارد داري وج مذكور تفاوت معني

شود، كمترين  مشاهده مي 1همان طور كه در جدول شماره 

هاي سمان شده با سمان  ميانگين گير مربوط به گروه پست

و بيشترين ميانگين گير مربوط ) نيوتن 1/346(زينك فسفات 

هاي سمان شده با سمان پلي كربوكسيلات  به گروه پست

رحله بعد براي اين كه تفاوت در در م. باشد مي) نيوتن 8/451(

استفاده شد  Tukeyهاي خاص تعيين شود، از آزمون  بين گروه

و ) مشخص شده است 2كه نتايج آن در جدول شماره (

مشخص شد كه بين گروه سمان پلي كربوكسيلات و گروه 

)  = 010/0p value(دار بود  سمان زينك فسفات اختلاف معني

شده با پلي كربوكسيلات بيشتر  هاي سمان و ميانگين گير پست

همچنين بين . هاي سمان شده با زينك فسفات بود از پست

گروه سمان رزيني و گروه پلي كربوكسيلات نيز اختلاف 

هاي  و ميانگين گير پست) = p value 012/0(دار بود  معني

هاي سمان شده  سمان شده با پلي كربوكسيلات بيشتر از پست

  .با رزيني بود
 

  بر حسب نيوتن پژوهشميانگين گير در چهارگروه مورد  .1جدول 
  

  p value  انحراف معيار  ميانگين نيرو  تعداد نمونه  ها گروه

  633/76  100/346  10  سمان زينك فسفات

006/0  
  624/78  800/451  10  سمان پلي كربوكسيلات

  935/49  800/394  10  سمان گلاس آينومر

  698/72  800/348  10  سمان رزيني
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  Tuky هاي سمان شده توسط چهار نوع سمان مختلف توسط تست نتايج آناليز آماري ميانگين گير پست .2دول ج
  

گلاس   سمان پلي كربوكسيلات  سمان زينك فسفات  ها گروه

  آينومر

  سمان رزيني

  p value =  NS  NS 01/0*   -  سمان زينك فسفات

 p value =  -  NS   *012/0 p value 01/0*   سمان پلي كربوكسيلات

=  

  NS  NS  -  NS  سمان رزيني

  NS   *012/0 p value =  NS  -  

*Significant 
NS: Non significant 

  

  بحث 

عوامل متعددي مانند چگونگي آماده سازي كانال، تطابق پست 

با ديواره كانال، طرح پست، طول پست، قطرپست، نوع سمان و 

   ].4، 28-30[خصوصيات سطحي پست، برگير پست اثر دارد

كه افزايش طول پست  اند نشان داده يمتعدد هاي ژوهشپ

 پژوهشدر اين  ].4، 30 ،31[شود موجب افزايش گير آن مي

متر در نظر گرفته شد تا بدون آن كه در  ميلي 12طول پست 

سيل اپيكالي اختلالي ايجاد شود، طولي حداقل برابر با 
3

طول  2

مختلف كه هدف تعيين گير  هاي وهشپژدر . ريشه به دست آيد

متر انتخاب شده  ميلي 13تا  9باشد، طول پست بين  پست مي

  ]. 32-34[است

در گير پست، تطابق پست با ديگر يكي از عوامل مهم 

پست و كور ريختگي در  ].32، 34، 35[كانال است هديوار

كانال  همقايسه با انواع ديگر پست بيشترين تطابق را با ديوار

كانال باعث ايجاد لايه  هتطابق مطلوب پست با ديوار]. 36[دارد

بايد توجه داشت كه . شود نازك سمان در اطراف پست مي

تواند به اندازه يك پست كامل تطابق يافته با  سمان نمي

از طرفي ]. 13، 32[هاي كانال، در ايجاد گير موثر باشد ديواره

كلوزالي ضخيم در اطراف پست، در اثر فشارهاي ا هيك لاي

اگر  ].36[شود متناوب، بيشتر از لايه نازك سمان دچار ترك مي

 پژوهشگيري جدا شدن پست از دندان در اين  اندازه هچه نحو

ممكن است با جريان باليني ارتباط مستقيمي نداشته باشد، اما 

آزمون استاندارد مقاومت در برابر كشش، براي بررسي گير 

پست آزموني پذيرفته  سمان به كار رفته بين دندان و

  ].13 ،14، 17 ،18 ،21، 23 ،24[باشند مي

از آزمون مقاومت كششي  پژوهشبه همين منظور در اين 

حاضر نشان داد كه در بين چهار  پژوهشنتايج . استفاده شد

از  ،هاي ريختگي سمان مورد استفاده جهت سمان كردن پست

لحاظ تأمين گير تنها بين سمان زينك فسفات و پلي 

به طور كلي سمان . دار وجود دارد يكربوكسيلات تفاوت معن

كه از لحاظ مقاومت  است هايي پلي كربوكسيلات از سمان

باشد و از طرفي اتصال  كششي برتر از سمان زينك فسفات مي

 ممكن استسازد كه  شيميايي به ساختمان دندان هم برقرار مي

دار بين دو سمان زينك فسفات و پلي  يتفاوت معن

  .ربوكسيلات را توجيه نمايدك

در بعضي منابع فقط از سمان زينك فسفات جهت استفاده 

ولي در ] 1[هاي ريختگي نام برده شده از سمان كردن پست

بعضي منابع ديگر انواع مختلف سمان مطرح شده و فقط براي 

ولي ]. 4[سمان پلي كربوكسيلات عدم تجويز قيد گرديده است

گير، سمان پلي كربوكسيلات را برتر نتايج حاضر از نظر ميزان 

در اين پژوهش همچنين مشخص گرديد كه بين . دهد نشان مي

از نظر ميزان  Panaviaسمان زينك فسفات و سمان رزيني 

تأمين گير در هنگام سمان كردن پست ريختگي تفاوت 

دار وجود ندارد و اين نتيجه با نتايج پژوهش  معني

Ertugrul]37 [يختگي را مقايسه نمودند، هاي ر كه گير پست

اند كه ميزان گير  اين پژوهشگران بيان نموده. باشد متفاوت مي

. سمان زينك فسفات در مقايسه با سمان رزيني بيشتر است
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مربوط به مقايسه مقاومت كشش  هاي البته برخي پژوهش

هاي فلزي  ها نيز حكايت از آن دارند كه ميزان گير پست سمان

زيني در مقايسه با سمان زينك فسفات سمان شده با سمان ر

، ]14[و همكاران Chanاز جمله ]. 14، 23، 38[باشد بيشتر مي

هاي فولاد زنگ نزن  هاي مختلف را با پست گير ناشي از سمان

مقايسه و اعلام كردند كه سمان پاناويا مقاومت بيشتري در 

برابر جا به جايي به وسيله نيروي كششي عمودي نسبت به 

  . نك فسفات داردسمان زي

استحكام باند ، ]16[و همكاران Bouillaguetهمچنين 

اين . كششي بين سمان و عاج كانال ريشه را بررسي كردند

نشان داد كه پاناويا در كانال ريشه به علت افزايش  پژوهش

شدن  هموجب شكست ،استرس انقباض ناشي از پليمريزاسيون

  .شود باند سمان و عاج كانال ريشه مي

ميزان گير حاصل از گلاس آينومر و سمان رزيني در در 

داري مشاهده نشد كه اين يافته با  پژوهش حاضر تفاوت معني

باشد؛ اگر چه سمان  در يك راستا مي] Love]39نتايج پژوهش 

. بوده است Panava 21رزيني مورد استفاده در آن پژوهش 

همچنين نتايج حاصل از پژوهش حاضر از لحاظ ميانگين 

هاي زينك فسفات، گلاس  ان گير ايجاد شده توسط سمانميز

يكسان ] chapman]40آينومر و سمان رزيني با پژوهش 

  .باشد مي

حاضر  پژوهشدست آمده در نتايج ه انحراف معيار اعداد ب

هاي  با تفاوت ممكن استنسبت بزرگي دارد كه به دامنه 

 هاي دنداني از نظر خصوصيات شكل و ساختمان مرتبط نمونه

ها از نظر  باشد، اگر چه تلاش زيادي به عمل آمد كه نمونه

سازي شوند و از بين حدود  طول، قطر و شكل ريشه همانند

 عدد انتخاب و مورد استفاده قرار 40تعداد  ،نمونه دنداني 400
 

گر مانند دما و رطوبت محيط كار،  ساير عوامل مداخله. گرفتند

ري، كارهاي لابراتواري، ها، قالب گي نحوه آماده سازي دندان

نحوه سمان كردن، محيط نگهداري و آزمون كششي با يكسان 

  .ها تحت كنترل در آمدند سازي كليه نمونه

تست كششي براي مقايسه  ،آزمايشگاهي پژوهشدر اين 

هاي زينك فسفات، پلي  هاي ريختگي با سمان گير پست

با . رفتكربوكسيلات، گلاس آينومر و رزين مورد استفاده قرار گ

، مقاومت كششي سمان پلي پژوهشهاي اين  وجود محدوديت

كربوكسيلات بالاتر از سمان زينك فسفات بود ولي هيچ گونه 

هاي پلي كربوكسيلات، گلاس  داري بين سمان يتفاوت معن

  . آينومر و سمان رزيني وجود نداشت

  

  گيري  نتيجه

 پژوهشا ام ،هاي باليني وجود دارد اگر چه امكان ارايه توصيه

هايي  حاضر از لحاظ تشابه با شرايط بيولوژيك دهان محدوديت

توان به اكلوژن  از آن جمله مي. دارد كه بايد مد نظر قرار گيرند

ه تر از نيروي كششي ساده ب  ي بسيار پيچيدهياشاره كرد كه نيرو

نيروهاي  .كند كار رفته در اين آزمون به پست و كورها وارد مي

ها و در  كرار شونده ناشي از اكلوژن بر دندانبرشي، چرخشي و ت

 هاي پژوهش. باشند گذار مي نتيجه بازسازي و ترميم آنها تأثير

هاي آزمايشگاهي با تأكيد بر فراهم ساختن  بر آزمون دبعدي باي

  .شرايط باليني و با تعداد نمونه بيشتر مبتني باشد
  

 قدرداني

زه معاونت انجام اين پژوهش با تأييد و حمايت مالي حو

پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني اصفهان ميسر 

  .گردد بدين وسيله از آن معاونت تشكر و قدرداني مي .گرديد
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Comparative evaluation of retention of casting post and 
Cores cemented with four different dental cements 

 
Mammoud Sabouhi, Saeid Nosouhian*, Fahimeh Pakravan  

 
Abstract 
 
Introduction:  Cementing plays an important role in increasing the retention, stress distribution 
and seal of micro gap and porosity between post and tooth. The purpose of this study was 
determination and comparison of the mean retentive strength of cast posts with zinc phosphate, poly 
carboxylate, glass ionomer and resin cements. 
Methods and materials: Forty recently extracted human teeth were endodontically treated. Fore 
groups of 10 specimens formed. Post pattern made with acrylic resin and casting was fabricated 
using base metal alloy. Each group was cemented with 1 of 4 cements: Zinc phosphate, ploy 
carboxylate, glass ionomer and resin cement. Then, specimens mounted in acryl and tensile bond 
strength of them measured with a universal testing machine. The data analyzed by one-way ANOVA 
and Turkey test. 
Results: A significant difference between mean retentive strength of the cemented cast posts with 
these cements was shown (p value = 0.06); after final assessment of Turkey test, it was appeared 
that the retention of posts cemented with poly carboxylate was significantly better than posts 
cemented with Zinc phosphate (p value = 0.010). In addition, retention of posts cemented with poly 
carboxylate was significantly better than posts cemented resin cement (p value = 0.012). 
Discussion: Despite the limitations of this study, the use of poly carboxylate cement provided 
greater retentive strength than the Zinc phosphate for cast metal posts. Between poly carboxylate, 
resin, and glass ionomer; however, there was no significant difference in terms of retention. 
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